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Instrukcja montazu listew aluminiowych AluFit®

Proste rozwiqzanie, profesjonalny efekt.

Listwy AluFit® zostaty zaprojektowane z myslg o tatwym i szybkim montazu - bez potrzeby stosowania
specjalistycznych narzedzi czy doswiadczenia instalatorskiego. Dzieki lekkiej aluminiowej konstrukgji,
gtadkiej powierzchni i kompatybilnosci z popularnymi klejami montazowymi, instalacja profilu jest wygodna
i bezproblemowa - zaréwno w przypadku pojedynczych pomieszczen, jak i duzych inwestycji.

Optymalne warunki:

Temperatura otoczenia: 15-25°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza: 40-70%

Temperatura podtoza ($ciana/podtoga): minimum 15°C

Unikac przeciggdw oraz nagtych zmian temperatury i wilgotnosci podczas schniecia kleju

Szczelina dylatacyjna - czym jest i jak wptywa na panele?

Przygotowanie podtoza

Przed montazem upewnij sie, ze powierzchnie sq odpowiednio przygotowane:
e $ciana i podtoga muszq byc¢ czyste, suche i odttuszczone,
» wszelkie nieréwnosci nalezy wyréwnac (w razie potrzeby zaszpachlowac i przeszlifowac),

e usun kurz, pyt lub resztki farby i tynku z miejsca klejenia.

Pomiar i ciecie

Zmierz doktadnie dtugosc¢ odcinka sciany, na ktérym bedzie montowana listwa.

Zaznacz miejsca ciecia na profilu.

Uzyj pity do aluminium (np. ukosnicy z odpowiedniq tarczg) i wykonaj ciecie pod odpowiednim kgtem -
zwtaszcza w naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych.

Dla uzyskania estetycznego efektu zaleca sie wykonanie testowego ciecia i przymiarki.
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Aplikacja kleju

Natéz klej montazowy (np. hybrydowy lub poliuretanowy - zgodnie z zaleceniami producenta kleju):
¢ punktowo (co 15-20 cm),
¢ |ub liniowo - réwnolegtymi pasami wzdtuz profilu.

Unikaj nadmiernego kleju w okolicach krawedzi, aby zapobiec jego wyptywaniu.

Montaz listwy

Przytdz profil do $ciany, doktadnie dopasowujqc go do linii podtogi.
Doci$nij mocno przez catg dtugose, aby klej rownomiernie przylegat.
Sprawdz poziom i ewentualnie skoryguj ustawienie listwy.

W przypadku tgczen - zachowaj precyzyjne spasowanie krawedzi.

Utwardzenie kleju

Pozostaw listwe w stanie nieobcigzonym na czas petnego utwardzenia kleju (zwykle 24 godziny, zgodnie z

instrukcjq producenta). W tym czasie unikaj przesuwania profilu lub docigzania go.

Montaz kolejnych odcinkéw

Po utwardzeniu pierwszego odcinka, przystgp do montazu kolejnych profili zgodnie z tg samq procedurq.
W przypadku dtuzszych écian - zachowaj ciggtos¢ estetyczng, tgczqc odcinki z zachowaniem jednolitego
kgta i linii.

Wskazdéwki dodatkowe

Do wykanczania naroznikéw zewnetrznych i wewnetrznych stosuj precyzyjne ciecia pod kgtem 45°,

Po zakorniczeniu montazu - usun ewentualne resztki kleju delikatnie, uzywajgc sciereczki z alkoholem
izopropylowym.

rw  przypadku stosowania profili w przestrzeniach publicznych lub intensywnie uzytkowanych,
rekomendujemy zastosowanie dodatkowego punktowego wzmocnienia (np. kotkdw rozporowych) - o ile

wymagajq tego normy projektowe.
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